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Alta resistencia LS2.
Todas las translucideces.



Alta resistencia LS2.
Todas las translucideces.

PressCeramic

Datos técnicos

PressCeramic son pastillas de ceramica
vitrea de disilicato de litio para la fabrica-
cion de restauraciones totalmente cera-
micas muy estéticas mediante la técnica
de inyeccién tradicional.

La alta resistencia flexural (470 MPa, valor
medio tipico) permite una amplia gama
de indicaciones y proporciona fiabilidad
para la fabricacién de puentes de tres pie-
zas hasta el segundo premolar. Depen-
diendo de la indicacién y de la técnica de
procesamiento, las pastillas estan disponi-
bles en 4 niveles de translucidez diferen-
tes (MO, LT, MT, HT) y 2 niveles de Opal.
Las excelentes propiedades de fluidez
permiten incluso fabricar carillas finas de
alta resistencia. La opalescencia y la trans-
lucidez natural proporcionan una inte-
gracién éptima en la estructura del diente
adyacente y un "efecto camalednico".
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Tipo
Cerémica vitrea
de disilicato de litio

(LS2)

Resistencia flexural
470 MPa
(valor medio tipico)

Translucidez

Opal, HT, MT, LT, MO

Indicaciones Técnicas de procesamiento

Carillas, puentes Técnica de tintado
de hasta 3 piezas Técnica de recorte
(hasta el segundo

premolar)

Técnica por capas
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Diferentes niveles de translucidez 1
Destacados
1 Alta resistencia flexural y diferentes niveles de translucidez

Amplia gama de indicaciones, que abarca desde carillas finas
hasta puentes de tres piezas

Amplia gama de indicaciones

2 Opalescencia y translucidez natural

Integracion ptima en la estructura del diente adyacente;
"efecto camalednico”

Opalescencia y translucidez natural Efecto camalednico

3 Excelentes propiedades de fluidez
Permite incluso fabricar carillas finas de alta estabilidad

Geometrias delicadas

Excelente resultado



Concepto de translucidez

Opal HT MT LT MO
High Medium Low Medium

Translucency Translucency Translucency Opacity
Técnica de procesamiento
Técnica de tintado ° ° . .
Técnica de recorte ° ° . .
Técnica por capas .
Indicaciones
Carilla oclusal’ ] ° °
Carilla fina' ° ° .
Carilla ° ° . °
Inlay °
Onlay °
Corona parcial ° ° °
Corona anterior y posterior ° ° °
Puente de 3 piezas? ° ° °
Soporte hibrido ° ° °
Corona de soporte hibrido ° °

1 Latécnica de recorte no debe utilizarse para la fabricacion de carillas finas ni carillas oclusales
2 Solo se puede utilizar hasta el segundo premolar como soporte distal

Formas de entrega

Relleno Translucidez Color
Opal 1,2
' HT BL1, BL2, BL3, BL4, A1, A2, A3, A3.5, Ad, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4
ja‘z::::s‘ 39t BL2, BL3, BL4, A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, C1, C2, D2
LT BL1, BL2, BL3, BL4, A1, A2, A3, A3.5, Ad, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3,C4, D2, D3, D4
MO 0,1,2,3,4
Manufacturer

Sagemax Bioceramics, Inc.
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Federal Way, WA 98003, USA
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